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BLANCO DEZA

Densidad aparente
Aparent density

Absorcién de agua
Water Absorption

0,50 %

Resistencia a la abrasion
Abrasion resistance

177 mm

Resistencia a la compresion
Compression resistance

Resistencia a la exion
Flexural resistance

14,8 Mpa

Resistencia a la helacidad (48 ciclos)
Frost resistance (48 cycles)

Resistencia al choque térmico
Resistance to ageing by thermal shock

No se altera
No alterations
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